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POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE  

Professore Ordinario, dal 16 Gennaio 2020, Settore ING-IND/22 Scienza e tecnologia 

dei materiali, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università di Modena e Reggio 

Emilia, Modena, Italia.  

 

PRECEDENTI POSIZIONI ACCADEMICHE E DI RICERCA 

Abilitazione da professore di prima fascia nel settore concorsuale 09/D1 anno 2019.  

 

Professore Associato confermato, dal 16 Gennaio 2009, al 15 Gennaio 2020 Settore 

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali, Dipartimento di Ingegneria “Enzo 

Ferrari”, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia.  

Professore Associato a tempo indeterminato, dal 16/01/2006 al 15/01/2009, SettoreING-

IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali, Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e 

dell’Ambiente, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia. 

Professore Associato, dal 16/01/2006 al 15/01/2009, Settore ING-IND/22 Scienza e 

tecnologia dei materiali, Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente, 

Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia. 

Ricercatore Univeristario Confermato, dal 01/11/2003 al 15/01/2006, Dipartimento di 

Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente, Università di Modena e Reggio Emilia, 

Modena, Italia. 

Ricercatore Universitario, dal 01/11/2000 al 31/10/2003, Facoltà di Ingegneria dei 

materiali e dell’ambiente, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia. 

Tecnico VI Qualifica, dal 01/11/1996 al 31/10/2000, Facoltà di Ingegneria, Università di 

Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia. 

Borsista, dal 16/09/93 al 31/05/94, titolo “Processi di cottura ultrarapida e studio del 

processo di inertizzazione termica di supporti ceramici”, Dipartimento di Chimica, 

Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia. 

Borsista, dal 16/03/92 al 15/03/93, titolo “Sintesi, caratterizzazione e studio di 

applicabilità di sistemi vetro-ceramici”, Dipartimento di Chimica, Università di Modena 

e Reggio Emilia, Modena, Italia. 

 

ALTRI INCARICHI ACCADEMICI E DI RICERCA 

Presidente Società Ceramica Italiana dal  Dicembre 2023 

Coordinatore gruppo di lavoro di Ateneo “Task Force Ceramici” 

https://www.unimore.it/tfc/ 

https://www.unimore.it/tfc/
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Vicedirettore Centro CRICT di Ateneo 2022-2024 

Visiting Professor Giugno-Luglio 2019, Coe College, IOWA, USA. 

Co-tutor di una tesi di master con l’Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 

Messico, 2016-2019. 

Revisore di una tesi di dottorato della University of New South Wales, UNSW, Australia. 

Commissario esterno per esame finale di dottorato presso le Università di Trento, Pisa e 

del Salento. 

Commissario esterno della commissione per n. 4 posti nel Concorso da ricercatore a 

tempo A e B presso le Università di Pisa (3 concorsi), Trento e Politecnico di Torino (2 

concorsi), Università di Bologna,  

Valutatore MIUR per due progetti PRIN 2012. 

Valutatore MIUR per progetto “Programma Futuro in ricerca 2013”. 

Valutatore esterno progetto “Bridge Early Stage”, FFG, Austria. 

Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana per lo Studio delle Argille, 

ONLUS (AISA), Novembre 2009-Novembre 2015. 

Membro delle seguenti associazioni:  

▪ Associazione Italiana di Ingegneria dei Materiali (AIMAT);  

▪ Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 

(INSTM);  

▪ Società Ceramica Italiana (ICERS);  

▪ Società Ceramica Americana (ACERS);  

▪ Associazione Italiana per lo Studio delle Argille (AISA). 

▪  

Membro fondatore dell’Italy Chapter American Ceramic Society Ottobre 2017. 

Membro del Consiglio direttivo per UNIMORE nel Consorzio Interuniversitario Nazionale 

per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) da Marzo 2020. 

 

FORMAZIONE 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Materiali, dal 1/11/93 al 31/10/96. Titolo della tesi: 

“Sinterizzazione di polveri mediante tecniche convenzionali e a microonde”, Facoltà 

di Ingegneria, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia.  

Esame finale sostenuto presso l’Università Federico II, Napoli, 16 Luglio 1997. 

Durante il periodo di dottorato ha svolto: 
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-Stage presso l’Intercollege Materials Research Laboratory, The Pennsylvania State   

University, University Park, PA, USA (16/06/1995-29/07/1995). 

-Stage presso l'Università di Nottingham, Nottingham, UK (10/09/1995-22/09/1995). 

 

Abilitazione alla professione di Chimico, prima sessione 1992. 

 

Laurea in Chimica, 20 Dicembre 1991. Titolo della tesi: “Effetto di cationi trivalenti nei 

vetri del sistema CaO-MgO-Al2O3-SiO2”, Dipartimento di Chimica, Università di 

Modena, votazione 110/110 e lode. 

Durante il periodo di ricerca per la tesi di laurea ha svolto: 

-Stage presso il New York State College of Ceramics, Alfred University, Alfred, N.Y. 

State, USA (27/05/1991-5/7/1991). 

 

Maturità, Luglio 1986, Perito industriale Capotecnico (Chimica Industriale), Istituto 

Tecnico Industriale “E. Fermi”, Modena, votazione 54/60. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Responsabilità scientifica di progetti internazionali, nazionali e da istituzioni pubbliche 

e private. 

 

 

PROGETTI EUROPEI 

Come responsabile scientifico di UNIMORE del progetto (PARTNER): 

▪ LIFE+, area: waste and natural resources. Titolo progetto: Extreme energy-free 

valorisation of copper metallurgical waste in heating elements and 

semiconductive nanoceramic enamels, Waste3“. Durata 3 anni (01/10/2011-

30/09/2014). 

 

▪ FP7-NMP-2011-LARGE-5. Titolo progetto: High-frequency Electro-Magnetic 

technologies for advanced processing of ceramic matrix composites and 

graphite expansion, HELM. Durata 4 anni (1/06/2012-31/05/2016). 

 

▪ LIFE+, area: waste e natural resources.  Titolo del progetto: Recycling of thermal 

spray waste in sintered products, LIFE ReTSW-SINT. Durata 3 anni (01/07/2013-

30/06/2016). 

 

▪ LIFE+, area: waste e natural resources. Titolo del progetto: Sustainable recycling in 

polyvalent use of energy saving building elements. LIFE in SUSTAINABUILDING. 

Durata 3 anni (01/08/2014-31/01/2017). 

 

▪ 2020 Progetto Nazionale MISE REDIRECT-REDuce REUSE CERAMIC TILES 2020-2023 
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Coordinatore scientifico: 

▪ LIFE+, area: waste e natural resources. Titolo del progetto: New model of circular 

economy that also predisposes the use of waste materials in other industries, 

ECLAT. Durata 3 anni (1/10/2016-30/09/2019). 

 

 

Referente progetti nazionali per il dipartimento: 

- 2020 Progetto Nazionale MISE IESMAN 2020-2023 

- 2022 Progetto Nazionale MISE REMOVE 2022-2025 

 

 

Collaboratore:  

▪ LIFE+, area: waste e natural resources. Titolo del progetto: Force for future, 

FORTURE. Durata 3 anni (01/10/2017-30/09/2020). 

- Progetto FISR2019 “Eco-earth: terre proiettate per un’industria delle costruzioni 

eco-sostenibile e a misura d’uomo” Resposabile prof. A.M. Tarantino 

- 2020 Progetto Nazionale MISE Sotto Controllo 4.0 2020-2023 

 

 

PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI, NAZIONALI E REGIONALI 

Come responsabile scientifico UNIMORE (SUBCONTRAENTE): 

▪ 2005 Contributo allo svolgimento del progetto print art ceramic. Programma 

LEGGE REGIONALE PRIITT. 

 

▪ 2009 Contributo alla caratterizzazione chimica, meccanica, microstrutturale di 

superfici vetrose contenenti ossidi nano e microstrutturali. Programma REGIONALE 

PRIITT. 

 

▪ 2009 Contributo alla preparazione e caratterizzazione di smalti con elevate 

prestazioni meccaniche. Programma LEGGE REGIONALE PRIITT. 

 

▪ 2011 Progettazione integrata di nuovi strumenti per lo studio e lo sviluppo di 

tecnologie avanzate e di materiali per l'architettura e l'edilizia. Bando regionale 

“Dai distretti produttivi ai distretti tecnologici”.  

 

▪ 2011 Ceramica Alta Frassinoro (MO). Sviluppo di smalti colorabili per separazione 

di fase o devetrificazione” progetto REACH. 
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▪ 2012 Contributo alla sostituzione di piombo con boro all’interno di fritte e smalti 

ceramici. Subconstractors European Project LIFE10 ENV/IT/427 dal titolo 

“Replacement of toxic lead compounds by new non-toxic substitutes as brilliant 

aid agent in polychromatic glazes”, “LEAD-COLOURED LEAD-FREE”. 

 

▪ 2013 Sviluppo di metodologie innovative per la progettazione rapida di prodotti 

ceramici. Progetto regionale “Dai distretti produttivi ai distretti tecnologici-2”. 

Interventi per il rafforzamento dell’orientamento tecnologico dei distretti 

produttivi dell’Emilia-Romagna - Distretto n.3 Materiali e Tecnologie per la 

Ceramica. 

▪ 2015 Contributo all’ ottimizzazione dei parametri di processo di tempra chimica 

da applicare su smalti ceramici. Bando regionale “Interventi a favore della ricerca 

industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi 

sismici del maggio 2012” – art. 12 DL 74/2012 Tipologia 2 – Progetti di ricerca e 

sviluppo con impatto di filiera o previsioni di crescita occupazionale. 

 

▪ 2016 Progettazione e caratterizzazione di materiali ceramici (impasti, smalti e 

sistemi di decorazione) sostenibili e ad alta efficienza energetica. Progetto 

nazionale MISE “Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi 

progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per 

l’industria sostenibile". 

▪ 2016 Cotto Possagno. Contributo alla caratterizzazione di materiali laterizi con 

peculiari proprietà, meccaniche ed ottiche. Progetto Europeo LIFE+. 

 

▪ 2016 Contributo allo studio di impasti innovativi e superfici funzionalizzate, di gres 

porcellanato. Progetto regionale finanziato POR-FESR 2014-2020. 

 

▪ 2017 Progetto FAR, Fondo di Ateneo per la Ricerca Anno 2017. Progetto di ricerca 

Interdisciplinare “Novel molecules to surface enginner inhalable lipid-based 

vehicles for pulmonary tubercolosis therapy”, durata 2 anni. Capofila progetto: 

prof. Costantino Luca. 

 

▪ 2018 Progettazione e caratterizzazione di materiali ceramici (impasti, smalti e 

sistemi di decorazione) sostenibili ed alta efficienza energetica. Progetto 

nazionale MISE “Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi 

progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per 

l’industria sostenibile”. 

 

▪ 2018 Analisi statistica multivariata dei dati e progettazione degli esperimenti di 

materiali e processi per la produzione di AAC-Gasbeton. Ricerca e Sviluppo di 

nuovi materiali avanzati per costruzioni eco-sostenibili, con caratteristiche di 

elevata efficienza energetica e sicurezza antisismica, da ottenersi con sistemi 

avanzati di produzione ad alte prestazioni, efficienti ed ecocompatibili. Finanziato 
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dal bando nazionale: “Grandi Progetti R&S- PON, 2014/2020”, Industria Sostenibile 

CUP: B18l17000450008. 

 

CONTRATTI DI RICERCA CON AZIENDE PRIVATE NAZIONALI E STRANIERE 

▪ 2003 Elios Ceramica, Solignano (MO). Progettazione e sviluppo di un ingobbio 

antimacchia per uso ceramico.  

 

▪ 2003, Colorobbia Italia, Sovigliana Vinci (FI). Studio reologico di polveri atomizzate 

per applicazioni in pressa per la produzione di piastrelle in gres porcellanato. 

 

▪ 2004 Elle Ceramica, Fiorano (MO). Realizzazione di una base tintometrica per 

paste serigrafiche. 

  

▪ 2005 Falorni Forni, Empoli (FI). Contributo alla progettazione e realizzazione di un 

prototipo di un mixer per la omogeneizzazione di vetro fuso all’interno di forni 

fusori. 

 

▪ 2005 Falorni Forni, Empoli (FI). Contributo alla ottimizzazione di rivestimenti ad alta 

resistenza alla corrosione di componenti di forni fusori per vetro. 

 

▪ 2006 Tosi SpA, Sassuolo (MO). Contributo allo svolgimento della ricerca su materiali 

e ricoprimenti innovativi per piastre gommate “multiflat. 

 

▪ 2008 Colorificio Intercolor, Sassuolo (MO). Caratterizzazione di fritte al cerio per 

smalti ceramici. 

 

▪ 2009 Dott. Francesco Mascia (CO). Contributo alla caratterizzazione in microonde 

di silicati. 

 

▪ 2009 Vetreria Bormioli, Fidenza (PR). Bilanci energetici delle miscele vetrificabili in 

fusione. 

 

▪ 2009 Ceramica ASCOT Sassuolo (MO). Caratterizzazione spettroscopica, 

microstrutturale e mineralogica di ingobbi e smalti”. 

 

▪ 2010 Dott. Francesco Mascia (CO). Preparazione e caratterizzazione di vetri 

provenienti da materie prime non convenzionali. 

 

▪ 2012 GLEMGAS, Modena. Ottimizzazione dei parametri di processo della 

smaltatura porcellanata. 

 

▪ 2013 Straumann, Basilea, CH. Preparation and characterization of a transparent 

glass-ceramic. 
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▪ 2013 Ardea, Casalecchio di Reno (BO). Compositi a matrice polimerica per 

applicazioni strutturali nelle costruzioni edili. 

 

▪ 2014 Cotto Possagno, Possagno (TV). Contributo alla caratterizzazione di materiali 

laterizi con peculiari proprietà, di resistenza al gelo, impermeabilità ed ottiche. 

 

▪ 2015 Ardea, Casalecchio di Reno (BO). Compositi a matrice polimerica per 

applicazioni strutturali nelle costruzioni edili. 

 

▪ 2015 ICE SpA, Reggio Emilia. Formulazione e applicazione di gessi per uso edilizio 

contenenti additivi ritardanti di origine animale. 

 

▪ 2017 Società Brevetti Bizz. Applicazione del Design of Experiment e 

caratterizzazione di materiali ad alta resistenza termica. 

 

▪ 2017 Transfersality, Belgio. Feasibility study-Low fire glazing of inorganic substrates 

(CaCO3). 

 

▪ 2017 SICER. Progettazione, sviluppo e realizzazione di un originale ed innovativo 

processo per l’ottenimento di lastre ceramiche con ridotti consumi energetici e 

con applicazione di innovativi ed ecologici sistemi di decorazione.  

 

▪ 2018 ACR di Reggiani Albertino SpA, Mirandola (MO). Preparazione e 

caratterizzazione di paste cementizie contenenti polveri pozzolaniche”. 

 

▪ 2018 CMF Greentech, Cavezzo (MO). Contributo allo studio e alla 

caratterizzazione di leganti per applicazioni bio-edilizie. 

 

▪ 2018 Tegola Canadese, Treviso. Preparazione e caratterizzazione di smalti 

ceramici per graniglie basaltiche. 

 

▪ 2019 ACR di Reggiani Albertino SpA, Mirandola (MO). Preparazione e 

caratterizzazione di paste cementizie contenenti aggregati riciclati. 

 

▪ 2022 ESMALGLASS Caratterizzazione di smalti ceramici 

 

▪ 2022 SACMI Analisi granulometriche di prodotti ceramici  

 

▪ 2022 MORETTO GIUSEPPE SrL “Caratterizzazione di aggregati di riciclo per 

calcestruzzi” 

 
▪ 2023 INCO INDUSTRIA COLORI S.p.A. “Caratterizzazioni di pigmenti innovativi a basso 

impatto ambientale”  
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ATTIVITA’ CONTO TERZI DA TARIFFARIO 

 

Ha collaborato con più di 80 aziende 

 

INTERESSI DI RICERCA 

Nell'attività scientifica della candidata particolare risalto hanno avuto gli studi inerenti 

i materiali da costruzione, che sono stati affrontanti sia nei loro aspetti teorici, ma 

prevalentemente in quelli più applicativi, tenendo conto che la grande evoluzione 

nelle tecnologie industriali e nei processi avvenuta in questi anni ha profondamente 

trasformato il settore (ad es. nelle piastrelle ceramiche, l’introduzione della 

decorazione ink-jet), richiedendo lo sviluppo di nuovi materiali con prestazioni tecniche 

nettamente superiori alle precedenti. L'attività svolta può essere schematizzata nelle 

tematiche descritte nel seguito. 

VETRI, VETROCERAMICI, SMALTI CERAMICI 

Diverse composizioni vetrose sono state studiate per correlare alcune proprietà 

chimico-fisico-meccanico-termiche dei materiali ottenuti con la loro struttura, 

mediante l’utilizzo di tecniche sperimentali, al fine di prevederne o modificarne le 

caratteristiche finali. Miscele vetrose silicatiche sono state studiate per la produzione di 

rivestimenti vetrosi e vetro-ceramici atti a migliorare le proprietà superficiali ed 

estetiche dei materiali di partenza. Tali rivestimenti sono ottenuti avvalendosi di 

tecniche sia tradizionali che innovative, quali la termospruzzatura al plasma. I 

rivestimenti così ottenuti permettono di migliorare le proprietà meccaniche superficiali, 

la resistenza all’attacco chimico, nonché essere utilizzati come barriere termiche in 

componenti che lavorano a temperature di esercizio molto elevate. Alcune fritte sono 

state modificate per migliorare le caratteristiche meccaniche superficiali degli smalti 

ceramici. Altre fritte vetrose sono state studiate, invece, per migliorare le caratteristiche 

estetiche degli smalti con il fine di ottenere nuovi effetti lustri, metallizzati per 

colorazione fisica. Lo studio delle strutture dei vetri è stata possibile grazie a tecniche 

di modellizzazione quali la simulazione di dinamica molecolare (MD simulation). 

IMPASTI E PIASTRELLE CERAMICHE  

In diversi studi gli impasti da gres porcellanato sono stati modificati o riformulati al fine 

di migliorare alcune caratteristiche estetiche e meccaniche, mediante l’introduzione 

di materie prime non tradizionali (es. fritte ceramiche, materie prime seconde, materie 

prime locali). Tali formulazioni sono state studiate mediante l’applicazioni di metodi 

statistici quali Mixture Design e Design of Experiment (DoE) che hanno permesso di 
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raggiungere gli obiettivi richiesti razionalizzando le prove sperimentali e ottenendo 

l’ottimizzazione assoluta delle proprietà dei prodotti finiti. Un argomento molto recente 

riguarda la sostenibilità tecnologica quarto pilastro importante della sostenibilità. 

COOL ROOF E COOL COLORS 

Si definiscono cool materials quei materiali in grado di non innalzare in modo 

significativo la propria temperatura sotto la radiazione solare. I cool materials sono 

caratterizzati da una elevata riflettanza ed una elevata emittanza termica. Ciò fa si 

che il materiale non si scaldi durante le ore diurne e l’elevata emittanza consente al 

materiale di cedere calore durante la notte, irradiando verso la volta celeste il calore 

assorbito durante il giorno. L’utilizzo dei suddetti materiali è molto utile per la 

realizzazione delle coperture piane e dei tetti inclinati, per le pavimentazioni urbane e 

per i sistemi di protezione solare. La ricerca riguarda la preparazione di nuovi materiali 

inorganici aventi queste caratteristiche, ma anche la modulazione di materiali esistenti 

per migliorarne le proprietà. Tali nuovi materiali bianchi o colorati sono stati applicati 

sulla superfici di laterizi da copertura e a ingobbi/smaltobbi ceramici. 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 

Lo studio verte sul recupero di materiali di scarto provenienti dal settore agricolo per 

applicazioni in ambito edilizio. A fronte del progressivo incremento di sottoprodotti 

agricoli e delle problematiche associate alla loro corretta gestione, le attività svolte 

hanno messo in evidenza la loro possibile valorizzazione attraverso lo sviluppo di “Bio-

Based Building Materials”. Nel dettaglio, sono stati presi in considerazione e 

approfonditamente caratterizzati scarti cerealicoli (principalmente provenienti dalla 

coltivazione grano) e canapulo che abbinati a matrici magnesiache ad elevata 

porosità hanno permesso di sviluppare materiali destinati all’isolamento termoacustico 

dalle interessanti prestazioni. Tale ricerca rappresenta un punto fondamentale per lo 

sviluppo di materiali ecosostenibili destinati all’isolamento termico dell’involucro edilizio 

in alternativa ai tradizionali utilizzati (lana di vetro, lana di roccia, EPS, XPS). Negli ulitmi 

due anni, l’attività di ricerca riguarda lo studio di materiali compositi a fibre 

polimeriche, vetrose o naturali, per applicazioni edilizie. 

APPLICAZIONI DI NANOPARTICELLE DI TiO2 in diversi settori.  

Una ricerca ha riguardato lo studio di nano particelle di TiO2, utilizzate nei vetri da 

edilizia, al fine di migliorarne alcune proprietà tecnologiche, quali l’idrofilicità e 

l’autopulenza in diverse condizioni atmosferiche e ambientali. Una più recente ricerca 

riguarda il drogaggio di cristalli di TiO2 con N per ottenere materiali in grado di 

degradare i microplastici presenti nelle acque terrestri. 

FGM (Functionally Graded Materials) 
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L’obiettivo principale di questa ricerca ha riguardato la progettazione, la preparazione 

e la caratterizzazione di FGM composti da Al2O3/vetro tesi a garantire una 

microstruttura ben definita del materiale e, quindi, allo scopo di ottenere una risposta 

ottimale a determinate sollecitazioni meccaniche.  

ARGILLE FUNZIONALIZZATE 

In questo contesto, i principali obiettivi della ricerca hanno riguardato la modifica e 

funzionalizzazione, superficiale e/o strutturale, di minerali argillosi naturali in relazione 

all’applicazione di interesse. In particolare, sono stati presi in considerazione due tipi 

minerali argillosi: l’halloysite e la montmorillonite (sottoforma di bentonite). Alcune di 

questi sono stati introdotte in materiali polimerici come ritardanti di fiamma. 

TRATTAMENTI A MICROONDE 

Un’ampia varietà di materiali è stata studiata mediante la tecnologia a microonde: le 

aree di ricerca hanno riguardato le basi teoriche dell’interazione microonde-materia, 

i processi di sinterizzazione, essiccamento, sintesi, inertizzazione di scorie nucleari 

tossico-nocive, misure di proprietà dielettriche. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL’ESTERO 

Partecipazione a più di 190 congressi, di questi come relatore (vedi allegato 1).  

PRESENTAZIONI SU INVITO A CONGRESSI INTERNAZIONALI 

▪ C.Siligardi, T. Manfredini, G.C. Pellacani, “Reformulation of porcelain stoneware 

tile body by using CaO-ZrO2-SiO2 as raw materials”, 101 ACerS Indianapolis 26-28 

Aprile 1999. 

 

▪ C. Siligardi, “Luminescent glasses for hadronic calorimeter: structure-properties 

relationship”, PACRIM 2017- Waikiloa, Hawaii, USA 21-26 Maggio 2017. 

 

▪ C. Siligardi, “Phosphate and tellurite glasses containing TMI glasses: structural 

origin of electrical conductivity”, Crystallization 2017 Segovia 10-13 Settembre 

2017. 

 

▪ C. Siligardi, “Luminescent heavy for hadron calorimeter”, ICG2017- Istanbul, 

Turkey, 22-25 Ottobre 2017.  

 

▪ C. Siligardi, “High reflective glass ceramics frits for ceramic glazes”, ECerS 2019- 

Torino, 16-20 Giugno 2019. 
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▪ C. Siligardi “Ceramic Frit Containing Copper Slags: Application and Life Cycle 

Assessment” CIMTEC 2022, Perugia, 20-24 Giugno 2022 

 

▪ C. Siligardi Giornata LE NUOVE SFIDE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL SETTORE 

CERAMICO, 22 Febbraio 2022. 

▪ C. Siligardi TECNA, Rimini 2022 intervento su invito “Cool Materials: strategie per la 

riduzione dell'effetto isola di calore”, 28 Settembre 2022 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, WORKSHOP E MASTER: 

▪ 2002 6° Convegno Nazionale AIMAT, Modena membro della segreteria scientifica 

 

▪ Workshop con ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI LATERIZI, ANDIL, DIEF, 2014. 

 

▪ Design of Experiment, 7 luglio 2015, DIEF, UNIMORE. 

 

▪ CLAYDAY 2016, 16 luglio 2016, DIEF, UNIMORE. 

 

▪ Giornata NETZSCH 15 aprile 2016, DIEF, UNIMORE. 

 

▪ Presentazione progetti LIFE UNIMORE 19 gennaio 2017, DIEF, UNIMORE. 

 

▪ Short Master ”Nuove tecniche di produzione e impiego di materiali vetrosi nel 

settore ceramico: l’indagine strumentale nel laboratorio del colorificio ceramico”, 

1a Edizione Modena, 28 Giugno, 5 e 12 Luglio 2018. 

 

▪ Le mille vite del vetro, Murano, 17 maggio 2019. 

 

▪ Master Interateneo di II° livello in Impresa e Tecnologia Ceramica, 2019- Direttore 

da Dicembre 2019 e componente Comitato Tecnico Scientifico  

 

▪ Inaugurazione Laboratorio Analisi Termiche, 23 gennaio 2020, DIEF, UNIMORE  

 

▪ Anno Internazionale del vetro 2022. Il vetro nelle piastrelle ceramiche, intervento 

“Vetri vs Vetroceramici”, Tecnolopolo Ingegneria Modena. 

 

▪ Master Interateneo di II° livello in Impresa e Tecnologia Ceramica, 2022- Direttore 

del Master e componente Comitato Tecnico Scientifico.  

 

▪ Master Interateneo di II° livello in Impresa e Tecnologia Ceramica, 2023- Direttore 

del Master e componente Comitato Tecnico Scientifico.  
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PARTECIPAZIONE A COLLEGIO DEI DOCENTI NELL’AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA 

ACCREDITATI DAL MINISTERO 

 

2004: Ingegneria dei Materiali, Università di Modena. 

2005-2012: “Modellistica, simulazione computazionale e caratterizzazione multiscala 

per le scienze dei materiali e della vita”, Università di Modena e Reggio Emilia. 

2005-2012: Corso ai dottorandi (2 CFU) dal titolo: “Thermal and optical properties”. 

2013- 2016: “Models and methods for material and environmental sciences”, 

Università di Modena e Reggio Emilia. 

Dal 2017 a ottobre 2023: Ingegneria industriale e del territorio “Enzo Ferrari” 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Da novembre 2023: PhD Course in Civil, Environmental and Materials Engineering 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E DI REFERAGGIO DI RIVISTE INTERNAZIONALI 

EDITORE ASSOCIATO DI RIVISTE INTERNAZIONALI: 

▪ Journal of the American Ceramic Society; 

▪ Journal of Applied Ceramic Technology 

▪ Ceramics. 

 

 

REFEREE DI DIVERSE RIVISTE INTERNAZIONALI: 

▪ Journal of the European Ceramic Society;  

▪ International Journal of Applied Ceramic Technology;  

▪ Advanced in Applied Ceramics: Structural, Functional and Bioceramics;  

▪ Journal of Material Science; 

▪ Materials Chemistry and Physics; 

▪ Materials Science and Engineering C; 

▪ Journal of Non-Crystalline Solids; 

▪ Ceramics International; 

▪ Materials Letter; 

▪ Member of International Editorial Board of “Bulletin of the Polytechnic Institute of 

Iasi”, University of Iasi, Romania; 

▪ Memeber of International Editorial Board of Conference Papers in Science dal 

http://www.unimore.it/didattica/dottorato.html?ID=31
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2012, http://www.cpis.com/journals/. 

 

 

 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE CON UNIVERSITA’ ITALIANE O STRANIERE E CENTRI DI 

RICERCA 

▪ Dipartimento di Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica, Università di 

Milano; 

▪ Dipartimento di Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica, Università di 

Padova; 

▪ Dipartimento di Chimica Fisica, Università di Pavia; 

▪ Dipartimento di Chimica, Università di Salerno; 

▪ Istituto di Chimica Fisica Applicata dei Materiali, CNR, Genova; 

▪ Istituto di Chimica, Facoltà di Ingegneria, Università di Genova; 

▪ Dipartimento di Ingegneria Chimica, Facoltà di Ingegneria, Università di Pisa; 

▪ Dipartimento di Scienza dei Materiali ed Ingegneria Chimica, Politecnico di 

Torino; 

▪ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Frascati; 

▪ Centro ricerche ENEA, Casaccia, Roma; 

▪ Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Modena e Reggio Emilia; 

▪ Dipartimento Scientifico e Tecnologico, Università di Verona; 

▪ Dipartimento di Chimica, Università Federico II, Napoli; 

▪ New York State College of Ceramic, Alfred University, Alfred, N.Y., Stati Uniti; 

▪ Intercollege Materials Research Laboratory, The Pennsylvania State University, 

University Park, PA, Stati Uniti; 

▪ Dipartimento di Ingegneria Meccanica UFSC, Università Federale di Santa 

Caterina, Florianopolis, SC, Brasile; 

▪ Department of Electrical and Electronic Engineering, The University of 

Nottingham, England;; 

▪ School of Materials Science and Engineering, University of New South Wales, 

Sydney, Australia; 

▪ Physics Department, Faculty of Education, Kafr Elsheikh, Egypt; 

▪ Dipartimento Scientifico e Tecnologico, Università di Verona; 

▪ Department of Materials, Imperial College London, UK; 

▪ Istituto di Fisica Applicata "N. Carrara" (IFAC-CNR) Firenze; 

▪ Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica (ATF); 

▪ Dep. Natuurkunde en Sterrenkunde - Katholieke Universiteit Leuven (KUL); 

▪ Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, Università di Lecce; 

▪ Centro Sviluppo Materiali S.p.A.di Castel Romano, (Roma); 

▪ Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione, Università del Salento 

▪ Lehigh University, PA, USA 

▪ Università di Cagliari; 

▪ Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Università di Pavia 

▪ Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, (Messico); 

http://www.cpis.com/journals/
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▪ Università Rey Juan Carlos, Madrid 

▪ Fermi Lab di Chicago, USA; 

▪ Università Coe College, IOWA, USA. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

2022-2023 Titolare del corso “Scienze dei materiali” 3° Anno Allievi Ufficiali Accademia 

Militare di Modena, Corso Scienze Strategiche 45 ore 

Dal 2002 al 2022, Titolare del corso: "Scienza e tecnologia dei vetri con laboratorio”, 

Corso di laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali 6 CFU. 

Dal 2010 ad oggi, Titolare del corso: "Chimica applicata ai materiali", Corso di Laurea 

triennale in Ingegneria Civile e Ambientale 9 CFU. 

2019-2020, Titolare del corso: “Scienza e ingegneria del processo ceramico”, Corso di 

laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali 3 CFU. 

2020-2021, Titolare del corso: “Scienza e ingegneria del processo ceramico”, Corso di 

laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali 9 CFU. 

2021-2022, Titolare del corso: “Scienza e ingegneria del processo ceramico”, Corso di 

laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali 6 CFU. 

2022-2023, Titolare del corso: “Scienza e ingegneria del processo ceramico”, Corso di 

laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali 6 CFU. 

2023-2024, Titolare del corso: “Scienza e ingegneria del processo ceramico”, Corso di 

laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali 5 CFU. 

2023-2024, Titolare del corso: “Scienza dei materiali”, Corso di laurea triennale in 

Sceinze strategiche, Accademia Militare di Modena 4.5 CFU. 

 

2017-2019, Titolare del corso: “Scienza e tecnologia dei materiali da costruzione”, 

Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile 3CFU. 

2017-2019, Titolare del corso: “Smart glasses”, Corso di laurea Magistrale in Materials 

and Nanotechnology, Università di Pisa 1 CFU. 

2004-2010, Titolare del corso: "Scienza e tecnologia dei materiali ceramici C", Corso di 

laurea Specialistica in Progettazione e sviluppo di nuovi materiali 6 CFU. 
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2002-2004, Titolare del corso “Laboratorio materiali”, Corso di laurea triennale in 

Ingegneria dei Materiali 

2002-2003, Titolare del corso: “Tecnologia dei materiali”, Corso di laurea triennale in 

Ingegneria Meccatronica.  

2000-2004, Titolare del corso: “Analisi strumentale e controllo dei materiali”, Corso di 

laurea in Ingegneria dei Materiali. 

 

ATTIVITA’ GESTIONALI ED ISTITUZIONALI 

2018-Gennaio 2024, Coordinatore gestione e smaltimento rifiuti per il DIEF. 

2016-2018, Delegato di Dipartimento, per la Commissione Terza Missione. In questo 

ruolo ha organizzato la giornata “DIEF DAY”il 30 maggio 2018. http://www.dief-

day.unimore.it/ 

2016-2018, Membro della Giunta di Dipartimento. 

2014-2016, Membro della commissione Paritetica di Dipartimento. 

2004-2012, Delegato per i rapporti internazionali e coordinatore Erasmus per la Facoltà 

di Ingegneria. 

2000-2004, Responsabile dell’orientamento in entrata per il Dipartimento di Ingegneria 

dei materiali e dell’ambiente, nonché responsabile degli stage con gli studenti delle 

scuole superiori. 

 

TUTORAGGIO LAUREANDI, DOTTORANDI, ASSEGNISTI E BORSISTI 

Relatrice di oltre 200 tesi di laurea, 10 tesi di dottorato  

Responsabile della ricerca di 20 assegnisti di ricerca e borsisti.  

Titolare di diverse borse di ricerca di Ateneo con le Aziende Ascot Ceramiche, 

Ceramica Fondovalle, Ardea e Elle3, GMC, SIBELCO. 

Tutor di 14 studenti che hanno partecipato al bando di internazionalizzazione di ateneo 

MOREOVERSEAS con l’Università Federale di Santa Caterina, Florianopolis, Brasile 
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PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI 

▪ L. Barbieri, C. Leonelli, T. Manfredini, C. Siligardi, "Influence of Viscosity on the 

Crystallization of some Anorthite-Diopside Glass Precursors", J. Mater. Sci. Lett.12 

(1993) 294-96. 

▪ A. Bonamartini Corradi, C. Leonelli, T. Manfredini, C. Siligardi, " Effect of Forming 

Pressure on the Reactivity and Microstructure of Zircon Powder Compacts", J. 

Mat. Sci. Lett. 12 (1993) 1434-1436. 

▪ L. Barbieri, C. Leonelli, T. Manfredini, M. Romagnoli, G.C. Pellacani, C. Siligardi, 

"Non-Isothermal Kinetic Equations Applied to Crystallization of Glasses", 

Thermochim. Acta, 227 (1993) 125-133.  

▪ C. Leonelli, T. Manfredini, G. C. Pellacani, C. Siligardi, G. Baldi, E. Generali, L. 

Frassinelli, C. Svicher “Sistemi vetroceramici come componenti di nuovi smalti per 

piastrelle”, Ceramica Informazione 333 (1993) 727-733. 

▪ A.M. Ferrari, T. Manfredini, G.C. Pellacani, C. Siligardi, "Preparazione di un 

pigmento ceramico nero per calcinazione di miscele di ossidi o di polveri 

ottenute per co-precipatazione”, Ceramica Informazione.  334 (1994) 27-33. 

▪ C. Siligardi, C. Leonelli, "96th ACerS 96° Incontro Annuale della Società Ceramica 

Americana", Ceramica Informazione 340 (1994) 423-6. 

▪ L. Barbieri, C. Leonelli, T. Manfredini, G. C. Pellacani, C. Siligardi, E. Tondello, R. 

Bertoncello, "Solubility, Reactivity and Nucleation Effect of Cr2O3 in CaO-MgO-

Al2O3-SiO2 Glassy System", J. Mat. Sci.  29 (1994) 6237-80. 

▪ L. Barbieri, C. Leonelli, T. Manfredini, C. Siligardi, "Structural Studies on RO-MgO-

Al2O3-SiO2 (R=Ca, Sr, Ba) Glassy System by Density Measurements", J. Mat. Sci. Lett. 

13 (1994) 180-82.  

▪ G. Baldi, L. Barbieri, L. Frassinelli, E. Generali, C. Leonelli, T. Manfredini, G. C. 

Pellacani, C. Siligardi e C. Svicher, “Vetroceramici appartenenti al sistema CaO-

SiO2-ZrO2 come componenti di smalti per piastrelle”, Ceramurgia XXIV, [6] (1994) 

267-270. 

▪ L. Barbieri, C. Leonelli, T. Manfredini, G.C. Pellacani, D. Settembre Blundo e C. 

Siligardi, " Microindentation Test as Parameter for Evaluating the Sintering and 

Interface Properties of SiC-whiskers Reinforced CMAS Glass-ceramic Composite", 

Mats. Eng. 6, [4], (1995), 323-333. 

▪ G. Baldi, F. Generali, C. Leonelli, T. Manfredini, G. C. Pellacani, C. Siligardi, "Effects 

of Nucleating Agents on Diopside Crystallization in New Glass-ceramics for Tile-

glaze Application", J. Mat. Sci. 30 (1995) 3251-3255. 

▪ L. Barbieri, A. Bonamartini Corradi, C. Leonelli, T. Manfredini, M. Romagnoli e C. 

Siligardi, "The microstructure and mechanical properties of sintered celsian and 

strontium-celsian glass-ceramics", Mat. Res. Bul. 30, [1] (1995), 27-41.  

▪ Generali, G. Baldi, A. M. Ferrari, C. Leonelli, T. Manfredini, C. Siligardi e G. C. 

Pellacani, “Studio di sistemi vetroceramici appartenenti al sistema M2O-CaO- 

ZrO2-SiO2 come componenti di smalti per piastrelle”, Ceramica Informazione 358 

(1996) 16-18. 

▪ C. Leonelli, L. Barbieri, T. Manfredini, D. Settembre Blundo, C. Siligardi, A. 
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Bonamartini Corradi, “Densification and properties of CMAS glass-ceramic 

prepared from compacts of pressed powders and of tape cast powder 

multilayers”, Br. Ceram. Trans. 95 [5] (1996), 199-204.  

▪ A.P. Novaes de Oliveira, C. Leonelli, T. Manfredini C. Siligardi “Effects of 

Compaction on the elastic behaviour of green Monoporosa body”, Tile and Brik 

Int. 12 [6] (1996), 520-24.  

▪ C. Siligardi, C. Leonelli, Y. Fang, D. Agrawal, “Modifications on bulk crystallization 

of glasses belonging to M2O-CaO-SiO2-ZrO2 system in a 2.45 GHz microwave 

field”, Mat. Res. Soc. Symp.Proc. 430, Materials Research Society, edited by M.F. 

Iskander, J.O. Kiggans, J.C. Bolomey, (1996), 429-34. 

▪ A.M. Ferrari, L. Barbieri, C. Leonelli, T. Manfredini, C. Siligardi, A. Bonamartini 

Corradi, “Feasibility of using cordierite glass-ceramics as tile glazes”, J. Am. 

Ceram. Soc. 80 [7] (1997), 1757-66.  

▪ L. Barbieri, C. Leonelli, T. Manfredini, C. Siligardi, A. Bonamartini Corradi, P. 

Mustarelli, C. Tomasi, “Nucleation and crystallization of lithium aluminosilicate 

glass”, J. Am. Ceram. Soc. 80 [12] (1997), 3077-83.  

▪ L. Chen, C. Leonelli, T. Manfredini, C. Siligardi, “Processing of silicon-carbide 

whisker-reinforced glass-ceramic composite by microwave heating”, J. Am. 

Ceram. Soc. 80 [12] (1997), 3245-49.  

▪ L. Barbieri, A. Bonamartini Corradi, C. Leonelli, C. Siligardi, T. Manfredini e G.C. 

Pellacani, “Effect of TiO2 addition on the properties of complex aluminosilicate 

glasses and glassceramics”, Mat. Res. Bul. 32 [6], (1997), 637-648. 

▪ F. Bondioli, A.M. Ferrari, C. Leonelli, C. Siligardi, T. Manfredini, “Conventional and 

Microwave preparation of the Al2O3/Cr2O3 (ss) pink pigment”, Microwaves Theory 

and Application in Materials Processing IV Ceramic Transaction 80, The American 

Ceramic Society, Westerville (OH), USA (1997) 483-490. 

▪ C. Siligardi, M. Paganelli, “La soluzione di problemi ceramici attraverso le tecniche 

a raggi X”, Ceramica Informazione 370, (1997), 216-221. 

▪ F. Bondioli, A. Bonamartini Corradi, A.M. Ferrari, C. Leonelli, C. Siligardi, T. 

Manfredini e N.G. Evans, “Microwave synthesis of Al2O3/Cr2O3 (ss) ceramic 

pigments”, J. Microwave Power and Electromagnetic Energy 33, [1], (1998) 18-23. 

▪ C. Fontanesi, C. Leonelli, T. Manfredini, C. Siligardi, G.C. Pellacani, 

“Characterisation of the surface conductivity of glassy materials by means of 

impedance spectroscopy measurements”, J. Europ. Ceram. Soc. 18 (1998) 1593-

1598. 

▪ C. Leonelli, C. Siligardi, G.C. Pellacani, G. Gherardi, G. Marucci, Brevetto Italiano 

relativo a “Procedimento di inertizzazione di amianti mediante applicazioni a 

microonde”, depositato Settembre 1998. 

▪ L. Barbieri, S. Bruni, F. Cariati, C. Leonelli, G.C. Pellacani, C. Siligardi, U. Russo, 

“Influence of some transition metal cations on the properties of BaO-containing 

glasses and glass-ceramics”, Mat. Res. Bul. 34 [12/13] (1999) 1825-1836. 

▪ C. Meneghini, A.F. Gualtieri, C. Siligardi, “Differential anomalous wide-angle X-ray 

scattering and X-Ray absorption experiments to investigate the formation of glass 

ceramics in the CaO-SiO2-ZrO2 system”, J. Appl. Cryst. (1999), 32, 1090-1099. 
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▪ C. Siligardi, C. Leonelli “Applicazione delle microonde nel campo del materiali 

ceramici”, Alta Frequenza, Rivista di elettronica 11, [3] (1999) 28-31.  

▪ C. Siligardi, C. Leonelli, G. Baldi, E. Generali, “Studio di sinterizzazione di polveri di 

fritte vetro-ceramiche”, Ceram. Inf. 393 (1999) 929-932. 

▪ A.P. N.de Oliveira, O.E. Alarcon, T. Manfredini, G.C. Pellacani and C. Siligardi, 

“Crystallisation kinetics of a 2.3Li2O.1.1ZrO2.6
.6SiO2 glass", Phys. Chem Glasses, 41 

(2) (2000) 100-3.  

▪ C. Siligardi, M.C. D’Arrigo, C. Leonelli, G.C. Pellacani, T.E. Cross, “Bulk Cristallization 

of glasses belonging to CaO-ZrO2-SiO2 system by microwave energy”, J. Am. 

Ceram. Soc.83, [4] (2000), 1001-03.  

▪ C. Siligardi, C. Leonelli, F. Bondioli, A. Corradi, G.C. Pellacani, “Densification of 

glass powders belonging to CaO-ZrO2-SiO2 system by microwave”, J. Europ. 

Ceram. Soc. 20 (2000) 177-183. 

▪ C. Siligardi, L. Barbieri, A. Bonamartini Corradi, C. Leonelli, M. De Sanctis, A. Lazzeri, 

“Color development during devitrification in ZnO-Li2O-Al2O3-SiO2 glasses under 

conventional and microwave heating”, Phys. Chem. Glasses 41 (2) (2000) 81-8. 

▪ F. Andreola, C. Leonelli, C. Siligardi, A. Bonamartini Corradi, “Sintering of sludge 

from porcelain stoneware polishing by conventional and microwave firing 

technology”, Tile and Brik Int. 16, (1) (2000) 6-11.  

▪ L. Barbieri, M.C. D'Arrigo, C. Leonelli, C. Siligardi, G.C. Pellacani, C.C.S orrel, M. 

Hoffman, S. Moricca, "Effect of Silicon Carbide Whisker Reinforcement on the 

CaO-ZrO2-SiO2 Glass-Ceramic System", British Ceramic Transaction Vol.99 No.6, 

(2000) 274-277.  

▪ C. Siligardi, C. Leonelli, G.C. Pellacani, W.C. LaCourse, P. Mustarelli, C. Tommasi, 

"Transparent glass-ceramics obtained during cooling", Glastech. Ber. Glass Sci. 

Technol. 73 C1 (2000) 213-220. 

▪ P. Veronesi, C. Leonelli, C. Siligardi, “Applicazioni del riscaldamento a microonde 

in campo ceramico I. Aspetti teorici”, Ceramica Informazione. 397 (2000) 397-399. 

▪ P. Veronesi, C. Leonelli, C. Siligardi, “Applicazioni del riscaldamento a microonde 

in campo ceramico II. Tecnologia”, Ceramica Informazione 401 (2000) 875-78. 

▪ C. Siligardi, M.C. D'Arrigo, C. Leonelli, "Sintering criteria for glass-ceramic frits 

belonging to CaO-ZrO2-SiO2 system", Ceramic Bulletin Vol. 79 (9) (2000) 88-92. 

▪ G. Ragazzo C. Siligardi, P. Veronesi, L. Lusvarghi, M. R. Rivasi G. Gherardi G. 

Marucci, M. Annibali, G. Carboni, “Characterization of microwave inertized 

asbestos containing materials” in “Series of monographs on Materials Science, 

Engineering and Technology-Vol.3: Application of microwave technology to 

synthesis and materials processing” curatori: D. Acierno, C. Leonelli, G. C. 

Pellacani, Mucchi Editore, Modena, (2000) 115-125. 

▪ C. Leonelli, F. Bondioli, C. Siligardi, M. C. D’Arrigo, A. Corradi, “Synthesis and 

processing of ceramic materials by application of microwave radiation” in “Series 

of monographs on Materials Science, Engineering and Technology-Vol.3: 

Application of microwave technology to synthesis and materials processing” 

curatori: D. Acierno, C. Leonelli, G. C. Pellacani, Mucchi Editore, Modena, (2000) 

169-183. 
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▪ F.J.S. Arantes, E., Quinteiro, C. Siligardi, C. Leonelli, A. O. Boschi, C. Siligardi, 

"Comparative Study of different methods used to characterize the crystalline 

phases of ceramic frits: microscopy and X-Ray diffraction”, Acta Microscopica 

v.9., (2000), 347-348. 

▪ P. Veronesi, C. Leonelli, C. Siligardi, “Applicazioni del riscaldamento a microonde 

in campo ceramico III: Dispositivi”, Ceramica Informazione 403 (2001) 77-83. 

▪ P. Veronesi, C. Siligardi, M. Franchini, C. Leonelli, "Microwave industrial in the 

ceramic field", International Ceramics Journal, February (2001) 57-62. 

▪ C. Siligardi, C. Leonelli, P. Veronesi, "La tecnologia a microonde applicata ai 

fanghi di levigatura del grès porcellanato", Ceramica Informazione 404 (2001) 

172-75. 

▪ C. Leonelli, F. Bondioli, C. Siligardi, P. Veronesi, G.C. Pellacani, "Synthesis of Oxide 

Pigment Powders by Microwave Treatments", in Microwaves: Theory and 

Application in Materials Processing V, Ceramic Transaction vol.111, edited by D.E. 

Clark and J.G.P. Binner (2001), 321-327. 

▪ F. Bondioli, A.M. Ferrari, C Leonelli, C. Siligardi, G.C. Pellacani, "Microwave-

hydrothermal synthesis of nanocrystalline zirconia powders", J. Am. Cer. Soc. 84 

[11] (2001), 2728-30.  

▪ C. Leonelli, C. Siligardi, "Vetri colorati in assenza di cromoforo”, Ceramica Inf. 404, 

(2001) 167-170.  

▪ F. Bondioli, A.M Ferrari, C. Leonelli, C. Siligardi, N. Hart, N. Evans, "The application 

of microwaves in the synthesis of Ce0.9Pr0.1O2 nanostructured powders", J. of 

Materials Chemistry 11 (2001) 2620-24. 

▪ A.M. Ferrari, F. Bondioli, C. Siligardi, C. Leonelli, “Applicazione di pigmenti fosfatici 

ottenuti mediante trattamento termico convenzionale e a microonde”, 

Ceramica Informazione 411, (2001) 973-978.  

▪ C. Leonelli, T. Manfredini, C. Siligardi, “New tile glaze families based on glass 

ceramic system”, International Ceramic Journal April (2002) 31-35. 

▪ E. Quinteiro, A. Boschi Ortega, F. J. Sanches Arantes, C. Leonelli, T. Manfredini, C. 

Siligardi, “Importancia do Controre da velocidade de resfriamento na Obtencao 

de Vidrados Vitro-Cristalinos”, Ceramica Industrial, 7 (1) Janeiro/Fevereiro, (2002), 

41-43. 

▪ C. Siligardi, A.M. Ferrari, C. Leonelli, S. Bruni, "Vanadium doping in CaO-ZrO2-SiO2 

glasses", Phys. Chem. Glasses  43 (2) (2002) 97-101.  

▪ L. Barbieri,  A. Corradi, I. Lancellotti, C. Leonelli, C. Siligardi, “Additive properties in 

CaO-MgO-Al2O3-SiO2 glasses belonging to diopside-anorthite phase diagram”,  

Phys. Chem. Glasses 43 (3) (2002), 161-4. 

▪ L. Barbieri, I. Lancellotti, C. Leonelli, G.C. Pellacani, C. Siligardi, “Glass formation 

and devitrification in the K2O-ZrO2-SiO2 system”,  Phys. Chem. Glasses , 43C, (2002) 

462-464. 

▪ I. Lancellotti, C. Meneghini, M. Montorsi, C. Leonelli, G.C. Pellacani, C. Siligardi, 

“Correlation between structure and properties in new glasses containing ZrO2”, 

Phys. Chem. Glasses, 43C,  (2002), 108-112. 

▪ M.C. D'Arrigo, C. Siligardi, C. Leonelli, J.Y So, H.S Kim, " Evolution of macropores in 
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glass-ceramic under microwave and conventional heating", J. of Porous 

Materials 9: (2002) 299-305. 

▪ C. Siligardi, P. Veronesi, C. Leonelli, D. Settembre Blundo, G. Baldi, E. Generali, 

“CaO-ZrO2-SiO2 glass frit addition to porcelainized stoneware enhancement of 

tiles colouring capabilities”, Tile and Brick, Volume 18, n. .4, (2002) 216-221. 

▪ C. Leonelli, C. Siligardi, “CaO-SiO2-ZrO2 glasses: modelling and experimental 

approach”, Recent Res. Devel.  Mat. Sci. 3 (2002) 599-618. 

▪ A.M. Ferrari, C. Leonelli, G. C. Pellacani C. Siligardi, "Effect of V2O5 addition on the 

crystallisation of glasses belonging to CaO-ZrO2-SiO2 system", J. of Non-Cryst. 

Solids 315 (2003) 77-88. 

▪ M.C. D’Arrigo, C. Leonelli, C. Siligardi, T. Manfredini, “Crystallisation evolution of 

glass powder under microwave and conventional sintering”, Materials 

Engineering vol.14, n.1, (2003) 109-117. 
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ALLEGATO 1 

ELENCO COMPLETO PARTECIPAZIONE A CONGRESSI (in grassetto come relatore) 

▪ L. Barbieri, S. Bruni, F. Cariati, C. Leonelli, T. Manfredini, G.C. Pellacani, e C. Siligardi, 

"Effects of colouring transition metal ions in LAS (Li2O-Al2O3-SiO2) glass-ceramic 

system", Januachem 92, Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, 

Genova, 25/30 Ottobre 1992. 

▪ L. Barbieri, C. Leonelli, T. Manfredini, G.C. Pellacani e C. Siligardi, "Colorabilità di 

sistemi vetro-ceramici LAS utilizzati come smalti per piastelle", 8th SIMCER/CERMAT'92, 

Conference and Exhibition of New Ceramic Materials, Rimini 9/13 Novembre 1992.  

▪ L. Barbieri, A.M. Ferrari, C. Leonelli, T. Manfredini, G.C. Pellacani e C. Siligardi, 

"Proprietà termiche e microstrutturali di vetro-ceramici appartenenti al sistema MgO-

Al2O3-SiO2", Terzo incontro su "Sintesi e Metodologie Speciali in Chimica Inorganica: 

applicazioni a composti e materiali innovativi" Bressanone 30 Novembre/4 Dicembre 

1992. 
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"Non-isothermal kinetic equations applied to crystallization of glasses", XIV° 
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"Coloring transition polyvalent cations in Li2O-Al2O3-SiO2 glass-ceramics", 3th 

Conference of the European Ceramic Society ECERS 93, Madrid, 12-17 Settembre 

1993. 

▪ G. Baldi, C. Leonelli, E. Generali, L. Frassinelli, T. Manfredini, G.C. Pellacani, C. Siligardi 
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International Ceramic Congress on Research for Production, Rimini, 4-6 Ottobre 1993. 

▪ A.M. Ferrari, C. Leonelli, T. Manfredini, G. Monari, G.C. Pellacani, e C. Siligardi, 

"Colouring 3d metal transition ions in ceramic pigments", 9th CERP International 

Ceramic Congress on Research for Production, Rimini, 4-6 Ottobre 1993. 
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Convegno su "Sintesi e Metodologie Speciali in Chimica Inorganica. Applicazioni a 

composti e materiali innovativi" Bressanone 29 Novembre/4 Dicembre 1993. 

▪ L. Barbieri, C. Leonelli, A.M. Ferrari, T. Manfredini, G.C. Pellacani e C. Siligardi, 

"Application of synthetic Co-pigments in colouring of unglazed porcelainized 

stoneware tiles", Atti 8th Cimtech World Ceramic Congress, Firenze, 28 Giugno-4 

Luglio 1994. 

▪ G. Baldi, L. Barbieri, E. Generali, C. Leonelli, T. Manfredini, G.C. Pellacani e C. Siligardi, 

"Sistemi vetro-ceramici a base di diopside: dalla progettazione all'applicazione", 2° 

Convegno Nazionale su Materiali per l’Ingegneria. Trento, 19-21 Settembre 94. 
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▪ L. Barbieri, A. Bonamartini Corradi, A.M. Ferrari, C. Leonelli, T. Manfredini e C. Siligardi, 

"Effetto mineralizzante dell'ossido di litio nella cristallizzazione della celsiana", XXIII° 

Congresso Nazionale di Chimica Inorganica, 5° Convegno su "Sintesi e Metodologie 

Speciali in Chimica Inorganica. "Perspectives in Inorganic Chemistry", Bressanone, 2-

7 Ottobre 1994. 

▪ A. Bonamartini Corradi, C. Leonelli, T. Manfredini e C. Siligardi, “Studio dei 

semiconduttori SnO2\Sb2O3 in matrici amorfe”, II° Convegno Scientifico del 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Chimica dei materiali, Firenze, 13-15 

Febbraio 1995. 
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